
Weeze, Drosselweg (siehe Lageplan Anlage 1.2)
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Asphaltdeckschicht

Asphalttragschicht

altere Tragschicht

a ltere Tragschicht, mutmaBlich 3. Generation

Auffiillungen (Kies - Sand)

AuffUllungen (Lehm mit Ziegeln, wenig
Schlacke)

Schluff, tonig, schwach sandig,
fraglich aufgeffillt
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Asphaltdeckschicht

Asphalttragschicht

altere Asphaltdeckschicht

altere Asphalttragschicht

Auffullungen (Kies - Sand)

Auffilllungen (Lehm mit Ziegel-
bruch und Bauschutt)

Schluff, sandig, braungelb, s teif
bis  ha lbfes t

Fein- bis  Mittelsand, gelb, mitteldicht

Anlage 2.1 S a ule nprofile ,  Ma f3s ta b de r Hone  1:10
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Gutachten-Nr.: RK 166/15 BGA


